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¿Qué es el acero inoxidable?

Fe
Cr > 10,5%
 C < 1,2%



¿ Q u é  e s  e l  A C e R o  i n o x i D A B l e ?

es la aleación de hierro con un contenido 

de cromo > 10,5%  y de carbono < 1,2%, 

necesario para asegurar una capa pro-

tectora superficial autorregenerable (capa 

pasiva) que proporcione la resistencia a la 

corrosión.

 Familias principales

 Austenítico: Aleación hierro, cromo, níquel, carbono < 0,1% (incluye el tipo 1.4301/304, 

  normalmente conocido como 18/8; 18/10), amagnético en condiciones de 

  suministro, utilizado mundialmente en más del 65% de los casos.

 Ferrítico: Aleación hierro, cromo, carbono < 0,1%, magnético

 Martensítico: Aleación hierro, cromo, carbono > 0,1%, magnético y endurecible

 Dúplex: Aleación hierro, cromo, níquel, estructura austenoferrítica, magnético.

 Propiedades principales 

 Resistencia a la corrosión – estética – resistencia al calor – bajo coste del ciclo de vida total – 

 reciclable – biológicamente neutro – fácil fabricación y limpieza – ratio resistencia-peso

  Acabados estándar y sus procesos 1)

 

  laminado en caliente, tratado térmicamen-

  te, decapado

  laminado en frío, tratado térmicamente, 

  decapado, procesado en skin-pass

  endurecido por deformación en frío

  laminado en frío, recocido brillante, puede 

  procesarse en skin-pass

 
 
 1) Ver también: Guía de Acabados de Acero Inoxidable (serie de Construcción, Volumen 1), luxemburgo: euro inox. 2005. 
    en 10088-2, Aceros inoxidables. Condiciones técnicas de suministro de chapa/banda y flejes para usos generales de aceros 
  resistentes a la corrosión, 2005
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¿ Q u é  e s  e l  A C e R o  i n o x i D A B l e ?

soldabilidad
 

Resistencia a la corrosión Propiedades Mecánicas

 +Ti 1.4541 321

 Bajo C  1.4307 304L*                
  1.4306 304L*

+Ti  1.4571 316Ti

2% Mo: 1.4404 316L*
2.5% Mo: 1.4432 316L*
3% Mo: 1.4438 317L

Aleaciones de ni

2% Mo: 1.4401 316*
2.5% Mo: 1.4436 316*
3%  Mo:  317

Añadir Cr-ni para 
aumentar la resisten-
cia a alta temperatura

substituir C por n 
para aumentar la 

soldabilidad, ductili-
dad y resistencia a la 

corrosión

incrementar ni (12%)  
para mejorar la 

conformación por 
expansión

1.4315   304N
1.4311   304LN

1.4310    301

1.4318    301LN

1.4303    305

1.4828
1.4833 309(S)
1.4841 310/314
1.4845 310(S)

Designación según en 10088 y AISI. Por favor, tener en cuenta que no hay relación 1:1 entre los tipos AISI y EN. Para más detalles sobre composición química y 
equivalencias, consultar nuestra página web: www.euro-inox.org/technical_tables.

incrementar C para 
aumentar las pro-

piedades mecánicas 
(incl. trabajos en frío)

Reducir el C o 
añadir Ti para evitar 

corrosión intergranular 
tras la soldadura

Añadir n para 
incrementar la resis-
tencia, incluso a baja 

temperatura 

S
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Propiedades M
ecánicas

Resistencia a la oxidación

Resistencia a la corrosión

304
1.4301

Fe
18% Cr
8% ni

Añadir Mo para aumentar 
la resistencia a la corrosión

¿Cómo están interrelacionados los tipos austeníticos?

usando como base el tipo en 1.4301, los contenidos de las aleaciones se pueden adaptar para modificar las carac-

terísticas del acero:
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Añadir Cr, Mo, n para conseguir una 
resistencia a la corrosión más alta

6% Mo: 1.4547
  1.4529
  



el tipo más conocido es el en 1.4016 (Aisi 430). las aleaciones de bajo contenido de cromo se 

pueden elegir para ambientes no severos y  donde la apariencia no es importante. el cromo y el 

molibdeno aumentan la resistencia a la corrosión. el titanio y el niobio mejoran la soldabilidad.

¿Cuál es la solución ferrítica?
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1.4016  430
Fe

17% Cr

1.4000  410S

1.4003

1.4521   444

Mejora la resistencia a la 
corrosión y  la soldabilidad

+Cr

+Cr, Mo

1.4510   439

1.4520   430Ti*

soldabilidad 
mejorada

1.4509   441*

soldabilidad mejora-
da  y resistencia a la 

oxidación

1.4113   434

Mejora 
la resistencia 
a la corrosión

+Mo, Ti, nb

+Ti

+Mo

1.4512   409

soldabilidad 
mejorada

+Cr, nb

+Ti
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1.4526  436
+

+nb

1.4513

+

+Ti

Designación según en 10088 y AISI

Para más detalles sobre composición química y equivalencias, consultar nuestra página web: www.euro-inox.org/technical_tables.
* designación común



¿Cuál es la solución ferrítica?

¿ Q u é  e s  e l  A C e R o  i n o x i D A B l e ?

los aceros inoxidables dúplex presentan unas propiedades mecánicas  y una resistencia a la corro-

sión mayores que los ferríticos y austeníticos. las diferencias relativas entre los tipos de acero inoxi-

dable dúplex – de los cuales el en 1.4462  es el más usual – deben ser analizadas en este contexto. 

Y ¿qué pasa con el dúplex?

1.4362  2304*

Añadir n 
para aumentar la 

resistencia

Añadir Cr, ni, Mo, 
(W, Cu) para aumentar 

la resistencia a la 
corrosión

Añadir n 
para aumentar la 

resistencia

Añadir Mo, n para 
aumentar la resisten-

cia a la corrosión

Añadir n 
para aumentar la 

resistencia

Añadir Cr para 
aumentar la resisten-

cia a la corrosión
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Designación según en 10088 y AISI

Para más detalles sobre composición química y equivalencias, consultar nuestra página web: www.euro-inox.org/technical_tables.
* designación común

1.4462  2205*
Fe

22% Cr  5% ni  3% Mo

1.4062  2202*
1.4162  2101*
1.4482  2001*

1.4501  
1.4410  2507*
1.4507  255*

+ +

1.4662  2404*
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