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DUREE D’UTILISATION DE PROJET

DEFINITION

EUROCODE 0 : Norme NF EN 1990

Article 1.5.2.8 : Durée d’utilisation de projet

« Durée pendant laquelle une structure ou une de ses
parties est censée pouvoir étre utilisée comme prévu en
faisant I'objet de la maintenance escomptée, mais sans
gu’il soit nécessaire d’effectuer des réparations
majeures »
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DUREE D’UTILISATION DE PROJET

EXIGENCES DE L'EUROCODE 1/2

EUROCODE 0 : Norme NF EN 1990

Section 2 : EXIGENCES - Article 2.1 : Exigences de base
5 principes
1. Une structure doit étre congue et réalisée de sorte que, pendant sa durée de
vie escomptée, avec des niveaux de fiabilité appropriés et de facon

économique :
elle résiste a toutes les actions et influences susceptibles d’intervenir
pendant son exécution et son utilisation;

elle reste adaptée a l'usage pour lequel elle a été congue.

2. Une structure doit étre congue et dimensionnées pour avoir :
une résistance structurale,
une aptitude au service,
une durabilité .

3. En cas d’incendie, la résistance de la structure doit étre de niveau approprié pendant la

période de temps requise. 3
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DUREE D’UTILISATION DE PROJET

EXIGENCES DE L'EUROCODE 2/2

EUROCODE 0 : Norme NF EN 1990
Section 2 : EXIGENCES - Article 2.1 : Exigences de base

5 principes
4. Une structure doit étre concue et réalisée de telle sorte qu’elle ne soit pas endommageée par des
événements tels que :

une explosion,
un choc,
les conséquences d’erreurs humaines ,

de facon disproportionnée par rapport a la cause initiale.

5. Les dommages potentiels doivent étre évités ou limités par le choix approprié d’une ou plusieurs des
mesures suivantes :

en prévenant, éliminant ou réduisant les dangers potentiels auxquels la structure peut étre
soumise ;

en choisissant un type de structure peu vulnérable aux dangers potentiels considéreés;

en choisissant un type de structure et un dimensionnement permettant de survivre de fagon
appropriée a la disparition accidentelle d’'un élément individuel ;

en évitant autant que possible les systemes structuraux susceptibles de s’effondrer sans
signe précurseur ; A

en solldansant Ies différents éléments de la structure.
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DUREE D’UTILISATION DE PROJET

NOTIONS DE DURABILITE

EUROCODE 0 : Norme NF EN 1990

Article 2.4 : Durabllité

» La structure doit étre projetée de sorte que sa deétérioration pendant la
durée d'utilisation de projet n’abaisse pas ses performances au-
dessous de celles escomptées, compte tenu de I'environnement et du
niveau de maintenance escompteé.

> Les conditions d’environnement  doivent étre identifiees des le stade du
projet afin de déterminer leur effet sur la durabilité et de pouvoir prendre
les dispositions permettant d’assurer la protection des matériaux utilisés
dans la structure.
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DUREE D’UTILISATION DE PROJET

NOTIONS DE DURABILITE

EUROCODE 0 : Norme NF EN 1990

Article 2.4 : Durabilité

Afin d’assurer une durée adéquate de la structure, il convient de prendre
en compte les facteurs suivants :

I'utilisation prévue ou previsible de la structure;

les criteres de dimensionnement requis ;

les influences escomptées de I'environnement ;

la composition, les propriétés et les performances des matériaux et
des produits ;

les propriétés du sol ;

le choix du systéme structural ;

la forme des éléments structuraux et les dispositions constructives ;
la qualité de mise en ceuvre et le niveau de controle;

les mesures de protection spécifiques ;

la maintenance escomptée pendant la durée d’utilisation de projet
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DUREE D’UTILISATION DE PROJET

NOTIONS DE DURABILITE

EUROCODE 2 : Norme NF EN 1992-1-1

Section 4 : Durabilité et enrobage des armatures

» Une structure durable doit satisfaire aux exigences d’aptitude au service, de
résistance et de stabilité pendant toute la durée d’utilisation de projet, sans
perte significative de fonctionnalité ni maintenance imprevue excessive.

> La protection requise de la structure doit étre établie en considérant I'utilisation
prévue, la durée d'utilisation de projet , le programme de maintenance
envisageé ainsi que les actions attendues.

» L’'importance éventuelle des actions directes et indirectes, des conditions
d’environnement et des effets qui en résultent doit étre pris en considération

> Pour atteindre la durée d'utilisation de projet requise pour la structure, des
dispositions appropriees doivent étre prises afin de protéger chaque élement
structural des actions d’environnement concernées.
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DUREE D’UTILISATION DE PROJET

NOTIONS DE DURABILITE

Les normes de conception des structures (Eurocodes) applicables depuis le 1" avril 2010
en France explicitent :

- 'exigence de durabilité des ouvrages

- la nécessité de prendre en compte une durée d’utilisation de I'ouvrage dés sa
conception.

La durabilité de 'ouvrage nécessite une conception adaptée, un choix approprié des
composants, des matériaux et des dispositions constructives une qualité d’exécution, une
utilisation de I'ouvrage conforme aux hypothéses du projet et des opérations de
maintenance courantes et régulieres pendant la durée d’utilisation de la structure.
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DUREE D’UTILISATION DE PROJET

NOTIONS DE DURABILITE

Un ouvrage doit satisfaire, avec un niveau constant, les besoins des utilisateurs
au cours du temps et résister aux diverses agressions ou sollicitations
(physiques, mécaniques, chimiques...) et aux charges auxquelles il est soumis,
ainsi qu’aux actions induites par le vent, la pluie, le froid, la chaleur, le milieu
ambiant... tout en conservant son esthétisme.

La durabilité d’un ouvrage caractérise sa capacité a conserver les fonctions d’'usage
pour lequel il a été concu (fonctionnement structurel, sécurité, confort des usagers) et
a maintenir son niveau de fiabilité et son aspect, dans son environnement avec des
frais de maintenance et d’entretien aussi reduits que possible (mise en service d’une
maintenance preventive).

La durabilité du maintien de ses fonctions doit étre assortie d’une; durée, temps
minimal pour lequel I'ouvrage est concu, qui est appelé LA DUREE D’UTILISATION
DE PROJET.

Nota: La durée d'utilisation de I'ouvrage est a distinguer d’'une durée de vie réelle,
estimée sur la base de retours d’expérience et fonction de la qualité de conception et
d’execution, de I'environnement de I'ouvrage et de sa stratégie d’entretien. 9

RENNES 21/10/2010, Patrick Guiraud, CIMBETON



DUREE D’UTILISATION DE PROJET

VALEURS DE DUREES D'UTILISATION DE PROJET

EUROCODE : Norme NF EN 1990-AN. Application de I'annexe Al

Le tableau 2.1 (NF) fournit les valeurs de la durée d’utilisation de projet modifiées par
rapport a celles indiquées dans le tableau 2.1 de la norme européenne EN 1990:2002.

Tableau 2.1 (NF) : DUREE INDICATIVE D'UTILISATION DE PROJET

es

Catégorie de durée Durée indicative d'utilisation de
R . o . Exemples
d’utilisation de projet projet : années
1 10 Structures provisoires
2 25 (10 a 25) Eléments structuraux remplacal
3 25 (10 a 25) Structures agricoles et similairgs
Batiments et autres structures
4 50
courantes
Batiments monumentaux, ponts
5 100 A
autres ouvrages de génie civil.

La durée d’utilisation de projet
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doit étre définie par le maitre d’ouvrage
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LES CLASSES D'EXPOSITION

Les nouveaux textes normatifs relatifs au bétommeat en compte IBURABILITE en
s’appuyant sur la notion d&_ASSE D’EXPOSITION .

Ces classes traduisent |IACTIONS DUES A L'ENVIRONNEMENT ) auxquelles le
béton de I'ouvrage ou de chaque PARTIE D’'OUVRAGHgs armatures vont étre exposés
pendant IDUREE D’'UTILISATION de la structure.

Les classes d’exposition permettent ainsi d’optemia formulation et les performances des
bétons ainsi que la conception des ouvrages ede/leur durabilité.

Prescrire un béton durable nécessite d’appréasrsd conception, I'ensemble des
contraintes environnementales et les agressicaisagjues potentielles qu’il aura a subir
pendant toute sa durée d'utilisation.

) Norme NF EN 1992-1-1 Section 4 Article 4.2 : Aciguhysiques et chimiques auxquelles la structure
est exposée en plus des actions mécaniques

12
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LES CLASSES D'EXPOSITION

RESPONSABILITE DU MAITRE D’'OUVRAGE 1/2

Le maitre d’ouvrage doit définir pour chaque pattmuvrage les classes
d’exposition a prendre en compte.

En fonction de I'environnement auguel seront expepseEedifferentes parties
de I'ouvrage et en application de I'Eurocode 2, dedeme NF EN 206-1 et
du fascicule 65 du CCTG (pour les ouvrages de Gawig.

Chaque partie d’ouvrage peut étre soumise simultanéaplusieurs
agressions et attaques. Il convient donc, pour chpaide d’ouvrage, de
determiner 'ensemble des classes d’exposition a considére

13
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LES CLASSES D'EXPOSITION

RESPONSABILITE DU MAITRE D’'OUVRAGE 212

Le maitre d’ouvrage doit donc préciser :

» L esclasses d’expositiorle chaque partie d’'ouvrage

= La durée d'utilisation de projet (100 ans pour les ponts)
= Le niveau de prévention vis-a-vis de I'alcali-réaction

= La classe d’exposition (XH1, XH2 ou XH3), la catégaidiouvrage (I, Il ou
l1l) et le niveau de prévention(As a Ds)vis-a-vis de la RSI

» La classe d'abrasion (XM1, XM2 ou XM3) le cas écheéant

Le maitre d’ouvrage (conseillé par le maitre d’ceuda) connaitre et prevoir
les conditions d’exploitation et 'environnementsia ouvrage : salage,
entretien et dispositions protectrices ... pendant taudeirée d’utilisation de

'ouvrage.
14

RENNES 21/10/2010, Patrick Guiraud, CIMBETON



LES CLASSES D'EXPOSITION

A QUOI SERVENT LES CLASSES D'EXPOSITION

»Au stade de la conception du projet

= Determination de I'enrobage necessaire pour askutkirabilite « ¢, 4., »
(NF EN 1992 section 4)

= Définition de la valeur limite de I'ouverture maxahe calculée des fissures
(NF EN 1992 section 7)

» Détermination de la résistance minimale du bétolagartie d’ouvrage considéree
(NF EN 1992 annexe E)

»Au stade de I'étude, de la commande puis de la fabation du béton

= Selon I'approche « prescriptive » de la norme NF EB-2tableaux NAF-1 ou NAF-2),
détermination de limites dans la composition dwbétt/ou prescriptions dans le choix des
matériaux

» Selon 'approche performantielle, détermination digateurs et de seuils a satisfaire

15
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LES CLASSES D'EXPOSITION

= Les normes NF EN 206-1 et NF EN 1992-1-1 définisSéX catégories de CLASSES [EXPOSITION,
en fonction des ACTIONS dues a 'ENVIRONNEMENT:

v XO : AUCUN RISQUE de CORROSION NI D’ATTAQUE,
v' XC : CORROSION INDUITE PAR CARBONATATION,
v' XD : CORROSION INDUITE PAR LES CHLORURES, AYANT UNE ORISE AUTRE

QUE MARINE,
v' XS : CORROSION INDUITE PAR LES CHLORURES PRESENTS DANEAU DE

MER,
v XF : ATTAQUES GEL/DEGEL AVEC ou SANS AGENT DE DEVERGLAGAE,

v XA : ATTAQUES CHIMIQUES.

Les normes décrivent, pour chaque classe d’expasit type de béton concerné,
I'environnement et donne a titre informatif des epéas d’'ouvrages ou de parties d’ouvrages.

(*) risques de corrosion et attaques 16
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LES CLASSES D'EXPOSITION

CORROSION INDUITE PAR CARBONATATION : XC

La carbonatation du béton est prise en comptegpelakse d’exposition XC CORROSION
INDUITE PAR CARBONATATION.

Les classes XC1 a XC4 prennent en compte I'expostiobéton a I'air et a 'lhumidité en
distinguant le degré d’humidité de I'environnementaternance d’humidité et de séchage.

HUMIDE EN HUMIDE ALTERNANCE HUMIDITE SECEN
PERMANENCE RAREMENT SEC HUMIDITE SECHAGE MODEREE PERMANENCE
XC1 XC2 XC4 XC3 XC1

17

RENNES 21/10/2010, Patrick Guiraud, CIMBETON



LES CLASSES D'EXPOSITION

CORROSION INDUITE PAR CARBONATATION : XC

Sévérité croissante de XC1 a XC4

% Critéres : humidité environnante moyenne (carbonatation éasibHR < 50% ou
en cas de saturation permanente, maximale pour AR%) et présence d'eau

Effet aggravant des cycles d’humidification / sé@hdes intempéries (et, pour les
batiments, des condensations importantes en fréquetren durée)

% Précisions de 'AN de 'EC2 sont a classer :

* XC4 les parties aériennes des ouvrages d'art

» XC3 les surfaces des hourdis protégées par unelrataé
« XC2 au moins, pour les fondations

« XC3 pour les parties des batiments a I'abri ddl@gepexposées a des condensations
Importantes

18
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LES CLASSES D'EXPOSITION

CORROSION INDUITE PAR CARBONATATION : XC

EXEMPLES POUR LES OUVRAGES D’ART (extrait tableak#B)

Parties d'ouvrage XC

fondations (pieux, barrettes, puits marocains, bésade blocage, semelles, radiers...)

fondations de tous types entierement immergées XC1
fondations de tous types en zone de marnage XC4
fondations profondes enterrées hors eau de mer XC2
fondations superficielles non immergées (particeaée) XC4
fondations superficielles non immergées (partiereée) XC2
appuis (chevétres sur pieux, piles, chevétres slesp piédroits, culées y compris murs en retour. p@rties d’ouvrages en contact avec le terrain, texi
parties immergées XC1
parties en zone de marnage XC4
parties enterrées, dalles de transition XC2
parties a l'air libre XC4
faces intérieures des piles ou culées creuses XC3
tablier (poutres, hourdis, dalles, caissons, trases de ponts cadres, entretoises)

face supérieure du hourdis protégée par I'étarechéit XC3
faces extérieures XC4
faces intérieures des caissons XC3

équipements et superstructures

corniches, solins de joints de dilatation, corngleaniveaux XC4
contre-corniches et longrines d'ancrage de bardérgcurité (non revétues) XC4
barriéres de sécurité en béton, garde-corps, éaanstiques XC4
massifs d'ancrage (non revétus) des candélabrely/Ppanneaux de signalisation XC4 19
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LES CLASSES D'EXPOSITION

CORROSION INDUITE PAR LES CHLORURES AYANT UNE ORIGI NE AUTRE QUE MARINE : XD

Cette classe concerne les bétons soumis au cariaet eau contenant des chlorures (d’origine
autre que marine) ou des sels de déverglacage.

HUMIDE ALTERNANCE HUMIDITE
RAREMENT SEC HUMIDITE SECHAGE MODEREE
XD2 XD3 XD1

20
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LES CLASSES D'EXPOSITION

CORROSION INDUITE PAR LES CHLORURES AYANT UNE ORIGI NE MARINE : XD

Sévérité croissante de XD1 a XD3

% Critéres : concomitance des chlorures et de I'eau, cyclesrdérsion / séchage favorisant la
pénétration des ions, concentration en chloruresedax environnantes.

Criteres associés pour les sels de déverglacageéglzeihce du salage, a la proximité de la chaussée
salée et au risque de projections ou de ruissefitane

Nota: Le critere géographique (carte de salage Seéetes) pas seul suffisant.

Selon les parties d’ouvrage c’est le salage deiafvanchie et/ou celui de la voie portée
qui est a considérer.

+»» Précisions de I'AN de I'EC2 et différents documents

» Salage « peu fréquent » : n < 10 (n étant la moyanneelle du nombre de jours de salage estiméesdOl
derniéres années)

Salage « fréquent »: X0n < 30 Salage « tres frequent » 80

= Zones « exXposeées » ouU « tres exposées » : parties sitngmas de 6 m (horizontalement ou verticalemeatpd
chaussée salée (selon fréquence de salage).

» Eléments « tres exposés » : corniches, longrines digeales dispositifs de retenue, solins des jomtildtation.

21
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LES CLASSES D'EXPOSITION

CORROSION INDUITE PAR LES CHLORURES AYANT UNE ORIGI NE MARINE : XD

EXEMPLES POUR LES OUVRAGES D’ART (extrait tableakkB)

Parties d'ouvrage

XD

salage peu fréquent

salage fréquent

salage trés fréquent.

fondations (pieux, barrettes, puits marocains, bésade blocage, semelles, radiers...)

fondations de tous types entierement immergées

fondations de tous types en zone de marnage

fondations profondes enterrées hors eau de mer - pas d'exposition XD, ou XD2 selor XD2
salage et distance de la voie franc
fondations superficielles non immergées (partiécaée) - XD1 ou XD3 selon salage et distance XD3
de la voie franchie
fondations superficielles non immergées (partiereéte) - pas d'exposition XD, ou XD2 selo XD2
salage et distance de la voie franc
appuis (chevétres sur pieux, piles, chevétres slesp piédroits, culées y compris murs en retour.pgrties d’'ouvrages en contact avec le terrain, tes
parties immergées - - -
parties en zone de marnage - - -
parties enterrées - pas d'exposition XD, ou XD2 selo XD2
salage et distance de la voie franc
parties a l'air libre - XD1 ou XD3 selon salage et distance XD3
de la voie franchie
faces intérieures des piles ou culées creuses - - -
dalles de transition - XD2 XD2

tablier (poutres, hourdis, dalles, caissons, trases de ponts cadres, e

ntretoises)

face supérieure du hourdis protégée par |'étarehéit

faces extérieures

XD1 ou XD3 selon salage et distan|
de la voie franchie

ce XD1 ou XD3 selon salage et
distance de la voie franchie

faces intérieures des caissons

équipements et superstructures

corniches - XD3 XD3

salins de joints de dilatation - XD3 XD3

contre-corniches et longrines d'ancrage de bardeérgcurité (non - XD3 XD3

revétues)

barrieres de sécurité en béton, garde-corps, éammstiques XD3 XD3

massifs d'ancrage (non revétus) des candélabrelyiR®Ppanneaux de - XD3 XD3

signalisation

corniches-caniveaux - XD3 XD3 P2
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LES CLASSES D'EXPOSITION

CORROSION INDUITE PAR LES CHLORURES PRESENTS DANS L'EAU DE MER : XS

La classe XS concerne les bétons soumis au cafgaathlorures présents dans I'eau de mer ou a
I'action de l'air véhiculant du sel marin.

PARTIE D'OUVRAGE EN
MER IMMERGE EN
PERMANENCE

XS2

RENNES 21/10/2010, Patrick Guiraud, CIMBETON

PARTIE D’'OUVRAGE

SITUEE ENTRE 0 ET 500 M

DE LA MER

PARTIE D'OUVRAGE
SITUEE ENTRE 500 M
ET 5 KM DE LA MER

v v
PARTIE
JX’F'Q\'NEA%% PARTIE SOUMISE A SOUMISE
DES PROJECTION A DES
D’EAU DE MER EMBRUNS
XS3 XS3 XS3

XS1
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LES CLASSES D'’EXPOSITION

CORROSION INDUITE PAR LES CHLORURES PRESENTS DANS L’EAU DE MER : XS

Sévérité croissante de XS1 a XS3

+» Critéres : concomitance des chlorures et de I'eau, et cytlesmersion / séchage favorisant la
pénétration des ions.

Criteres associés a la distance a la cote, a la pemarou non de I'immersion, a I'exposition aux
embruns et a 'air véhiculant du sel marin, avec latijude interprétative par rapport au seul ceter
de distance.

Nota : La classe XS est également utilisée pounm@de risque de dégradation chimique du béton
par I'eau de mer (FD P 18-011).

Précisions de I'AN de I'EC2 : sont a classer en

= XS3... les éléments de structure en zone de marnAgeestposés aux embruns lorsqu'ils sont situés agmts
100 m de la c6te, parfois plus, jusqu'a 500 m, suikaatopographie particuliere

= XS1... éléments de structure situés au-dela de lademtassement XS3 et situés a moins de 1 km ddéda co
parfois plus, jusqu'a 5 km, lorsqu'ils sont expasés air véhiculant du sel marin, suivant la toppgra
particuliére

» XS2 : immergé en permanence

24
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LES CLASSES D'EXPOSITION

CORROSION INDUITE PAR LES CHLORURES PRESENTS DANS L’EAU DE MER : XS

EXEMPLES POUR LES OUVRAGES D’ART (extrait tableakkB)

Parties d'ouvrage XS
moins de 100 m de la cote et équiv] 100 & 1000 m de la cote et équiv.
fondations (pieux, barrettes, puits marocains, bésade blocage, semelles, radiers...)

fondations de tous types entierement immergées XS2 XS2
fondations de tous types en zone de marnage XS3 XS3
fondations profondes enterrées hors eau de mer XSs1 -
fondations superficielles non immergées (partiecaée) XS3 XS1
fondations superficielles non immergées (partieeat) XS1 -
appuis (chevétres sur pieux, piles, chevétres slesp piédroits, culées y compris murs en retour.parties d’ouvrages en contact avec le terrain, texi
parties immergées XS2 XS2
parties en zone de marnage XS3 XS3
parties enterrées XS1 -
parties a l'air libre XS3 XS1
faces intérieures des piles ou culées creuses XSs1 -
dalles de transition XSs1 -

tablier (poutres, hourdis, dalles, caissons, trases de ponts cadres, entretoises)
face supérieure du hourdis protégée par I'étarehéit - -

faces extérieures XS3 XS1

faces intérieures des caissons XS1 -

éguipements et superstructures

corniches XS3 XS1
solins de joints de dilatation XS3 XS1
contre-corniches et longrines d'ancrage de bardergscurité (non revétues) XS3 XS1
barrieres de sécurité en béton, garde-corps, éanustiques XS3 XS1
massifs d'ancrage (non revétus) des candélabreylRPpanneaux de signalisation XS3 XS1
corniches-caniveaux XS3 XS1
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LES CLASSES D'EXPOSITION

ATTAQUES GEL/DEGEL AVEC OU SANS AGENT DE DEVERGLACA GE : XF

GEL FAIBLE OU MODERE GEL SEVERE
SANS AGENT DE AVEC AGENTS DE SANS AGENT DE AVEC AGENTS DE
XF1 XF2 XF3 XF4

26
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LES CLASSES D'EXPOSITION

NIVEAUX DE GEL

Carte de gel

> Gel modkré ou fvere

> Gel ®vere

RENNES 21/10/2010, Patrick Guiraud, CIMBETON

- i —
I:.;. I .|
:] Gel faible ou moders M’y:\b
Gel moderé ou sévere * Siations. métdorciogiques :
- Gel sévére )7



LES CLASSES D'EXPOSITION

NIVEAUX DE SALAGE

Carte de salage

etH4 : salage tres fréquent

RENNES 21/10/2010, Patrick Guiraud, CIMBETON

B

rj?, %
l___i Hiver clement, salage peu fréquent \"‘ ]
l:l Hiver peu rigoureux, salage fréquent
]::E Hiver assez rigoureux, salage trés fréquent

wer rigoureux, salage tres frequent
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LES CLASSES D'EXPOSITION

ATTAQUE GEL / DEGEL AVEC OU SANS SELS DE DEVERGLACA GE: XF

Sévérité croissante de XF1 a XF4

» Critéres : nombre de cycles et niveau des températuresekatteintes (profondeur de béton
concernée par le gel)

effet aggravant des stagnations d’eau (surfacezdmiales)

Criteres associés a la moyenne annuel du nombieude ge gel (carte) et aux effets du salage, avec
une prise en compte secondaire de I'orientatiorsddgsces concernées.

Nota: A cause de l'interaction avec le salage le agigggographique (carte de salage Sétra) n’est pas
seul suffisant. Selon les parties d’ouvrage c'esdlage de la voie franchie et/ou celui de la voie
portée qui est a considérer.

% Précisions de I'AN de I'EC2 et différents documents
Carte du nombre de jours de gel (faible / modéé¥ére), par canton et en fonction de I'altitude

= gel faible ou modérée, salage peu fréquent : XF1

= gel faible ou modére, salage fréquent : XF1 a XF2

= gel faible ou modére, salage trés fréquent : XFEa 3¥elon exposition aux sels
= gel séveére, salage peu fréquent : XF3

= gel séveére, salage fréquent ou tres fréquent :&XKB4 selon exposition aux sels
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LES CLASSES D'EXPOSITION

ATTAQUE GEL / DEGEL AVEC OU SANS SELS DE DEVERGLACA GE : XF (gel faible ou modéré)

EXEMPLES POUR LES OUVRAGES D’ART (extrait tableakkB)

Parties d'ouvrage XF - gel faible ou modéré |
salage peu fréquent | salage fréquent [ salage trés fréquent. |
fondations (pieux, barrettes, puits marocains, bésade blocage, semelles, radiers...) |
fondations de tous types entierement immergées - - -

fondations de tous types en zone de marnage XF1 XF1 XF1

fondations profondes enterrées hors eau de mer - - N

fondations superficielles non immergées (partiéeaée) XF1 XF1, XF2 si trés exposé aux sels XF24 XRrés exposé aux se

"

fondations superficielles non immergées (partiemée) - - -

appuis (chevétres sur pieux, piles, chevétres slasp piédroits, culées y compris murs en retour.p@rties d’'ouvrages en contact avec le terrain, tex)
parties immergées - - N

parties en zone de marnage XF1 XF1 XF1

parties enterrées - - N

parties a l'air libre XF1 XF1, XF2 si trés exposé aux selg XF2, XF4é&s xposé aux sels
faces intérieures des piles ou culées creuses XF1 XF1 XF1

dalles de transition XF1 XF2 XF2

tablier (poutres, hourdis, dalles, caissons, trases de ponts cadres, entretoises) |
face supérieure du hourdis protégée par I'étarehéit XF1 XF1 XF1

faces extérieures XF1 XF2 XF2, XF4 si trés exposé aux segls
faces intérieures des caissons XF1 XF1 XF1

équipements et superstructures |
corniches XF1 XF2 XF4

solins de joints de dilatation XF1 XF2 XF4
contre-corniches et longrines d'ancrage de bardérgcurité (non XF1 XF2 XF4

revétues)

barrieres de sécurité en béton, garde-corps, éaamstiques XF1 XF2 XF4

massifs d'ancrage (non revétus) des candélabretyiRPpanneaux de XF1 XF2 XF4

signalisation 3
corniches-caniveaux XF1 XF2 XF4
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LES CLASSES D'EXPOSITION

ATTAQUE GEL / DEGEL AVEC OU SANS SELS DE DEVERGLACA GE : XF (gel séveére)

EXEMPLES POUR LES OUVRAGES D’ART (extrait tableakkB)

Parties d'ouvrage XF - gel sévere
salage peu fréquent | salage fréquent salage tres fréquent.
fondations (pieux, barrettes, puits marocains, bésode blocage, semelles, radiers...)
fondations de tous types entierement immergées XF3 XF3 -
fondations de tous types en zone de marnage XF3 XF3 XF3
fondations profondes enterrées hors eau de mer XF3 XF3 -
fondations superficielles non immergées (partiecaée) XF3 XF3, XF4 si trés exposé aux sels XF4
fondations superficielles non immergées (partiereét) XF3 XF3 XF3
appuis (chevétres sur pieux, piles, chevétres slesp piédroits, culées y compris murs en retour.p@rties d'ouvrages en contact avec le terrain, tesl
parties immergées XF3 XF3 XF3
parties en zone de marnage XF3 XF3 XF3
parties enterrées XF3 XF3 XF3
parties a l'air libre XF3 XF3, XF4 si trées exposé aux selg XF4
faces intérieures des piles ou culées creuses XF3 XF3 XF3
dalles de transition XF3 XF3 XF4
tablier (poutres, hourdis, dalles, caissons, trases de ponts cadres, entretoises)
face supérieure du hourdis protégée par I'étarehéit XF3 XF3 XF3
faces extérieures XF3 XF3 ou XF4 selon salage et distance XF3 ou XF4 selon salage et
de la voie franchie distance de la voie franchie
faces intérieures des caissons XF3 XF3 XF3
équipements et superstructures
corniches XF3 XF4 XF4
solins de joints de dilatation XF3 XF4 XF4
contre-corniches et longrines d'ancrage de bardérgcurité (non XF3 XF4 XF4
revétues)
barrieres de sécurité en béton, garde-corps, éamnstiques XF3 XF4 XF4
massifs d'ancrage (non revétus) des candélabresdyiRPpanneaux de XF3 XF4 XF4
signalisation
corniches-caniveaux XF3 XF4 XF4 3
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LES CLASSES D'EXPOSITION

ATTAQUES CHIMIQUES : XA

XAl XA2 XA3

Le tableau 2 de la norme NF EN 206-1 définit lekews limites correspondant aux
attaques chimiques des sols naturels ,£$Cacidité) et des eaux de surface ou
souterraines (S£2, pH, CQO, NH,*, Mg?*).
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LES CLASSES D'EXPOSITION

ATTAQUE CHIMIQUE : XA

Sévérité croissante de XAl a XA3

% Critéres : concentration en ions agressifs (sulfates, mi#)afpH, risque de condensation
d’eaux pures et lixiviation

Criteres requérant une analyse chimique détailféerair par le maitre d’ouvrage (sol et eau, le cas
échéant incidences de I'exploitation)

Nota: Il s’agit principalement d’agressions chimiqueés-&-vis du béton, indépendamment de leur
agressivité ou non vis-a-vis des armatures

% Précisions de I'AN de I'EC2 et différents documefii® P 18-011)
Approche prescriptive sur la composition du liant o dans la norme NF EN 206-1

Nota: Les réactions chimiques internes ne sont pagéspar cette classe, mais font appel aux métbgies!
nationales :

» Recommandations pour la prévention des désordsea talcali-réaction, LCPC 1994
» Recommandations pour la prévention des désordsea uréaction sulfatique interne, LCPC 2007.
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LES CLASSES D'EXPOSITION

PREVENTION DE LA RSI

EXEMPLES POUR LES OUVRAGES D’ART (extrait tableaux EFB)

fondations de tous types, parties entierement irgées

XH (prévention RSI)

Niveau de prévention RSI

Ouvrage courant
(de catégorie 11)

Ouvrage exceptionnel
(de catégorie Ill)

fondations de tous types, parties en zone de marnag XH3 Cs Ds
fondations profondes enterrées hors eau de mer XH3 Cs Ds
fondations superficielles non immergées (particenée) XH2 Bs Cs
fondations superficielles non immergées (partierae) XH2 Bs Cs

parties immergées XH3 Cs Ds
partie en zone de marnage XH3 Cs Ds
parties enterrées XH2 Bs Cs
parties a l'air libre XH2 Bs Cs
faces intérieures des piles ou culées creuses XH1 As
dalles de transition XH2 Bs

face supérieure du hourdis protégée par I'étarehéit XH2 Bs Cs
faces extérieures XH2 Bs Cs
faces intérieures des caissons XH2 Bs Cs

corniches XH2 Bs
solins de joints de dilatation XH3 As
contre-corniches et longrines d'ancrage de bardérgcurité (non revétues) XH3 Cs
barrieres de sécurité en béton, garde-corps, éaanstiques XH2 As
massifs d'ancrage (non revétus) des candélabreylIRPpanneaux de signalisation XH3 Cs 34
corniches-caniveaux XH3 Cs
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LES CLASSES D’EXPOSITION
]

COMBINAISON DES CLASSES D’EXPOSITION

Chaque béton d’'une partie d’'ouvrage peut étre sewpendant sa durée
d’utilisation a PLUSIEURS ACTIONS ENVIRONNEMENTALES.

Il convient donc, pour chaque partie douvrage déteaminer la

COMBINAISON des CLASSES D’EXPOSITION pour prendne eompte

avec preécision I'ensemble des actions environnementauxquelles est
soumis le béton.

Le béton doit respecter toutes les valeurs limisgplicables pour la
composition et les proprietés du béton pour charasse d’exposition et
donc la SELECTION DES PLUS SEVERES EXIGENCES ET
SPECIFICATIONS.
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LES CLASSES D'EXPOSITION

SYNOPTIQUE POUR LA DETERMINATION DES CLASSES D’EXPO SITION

Actions environnementales Classes d’exposition

@ Attaques gel/dégel avec ou sans agents de
1» Prise en compte des conditions climatiques déverglacage XF1, XF2, XF3, XF4

11

2» Prise en compte de la localisation
géographique de 'ouvrage

3» Prise en compte de I'exposition du béton
a l'air et a I'humidité

4» Prise en compte de I'action des chlorures
d’origine autre que marine

Corrosion induite par les chlorures présents dans
I'eau de mer XS1, XS2, XS3

Corrosion induite par carbonatation
XC1, XC2, XC3, XC4

Corrosion induite par les chlorures ayant ung
origine autre que marine XD1, XD2, XD3

Attagques chimiques XA1, XA2, XA3

5» Prise en compte du contact avec le sol et
les eaux de surface ou souterraines

1| VAR ||
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LES CLASSES D'EXPOSITION

EXIGENCES LIEES AUX CLASSES D’EXPOSITION selon la norme NF EN 206-1

LES EXIGENCES RELATIVES A CHAQUE CLASSE D'EXPOSITND DOIVENT ETRE
SPECIFIEES EN TERMES DE :

- RAPPORT MAXIMAL EAUfscace! LIANT gquivatent

= DOSAGE MINIMAL EN LIANT EQUIVALENT,

= CLASSE DE RESISTANCE MINIMALE A LA COMPRESSION DUBTON,
= TYPE et CLASSE de CONSTITUANTS PERMIS,

= TENEUR MINIMALE EN AIR DANS LE BETON.
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LES CLASSES D'EXPOSITION

CONSEILS ET COMMENTAIRES

= Eviter de surclasser: risque d’exigences impossibles a satisfaire siamdéiment

= Pour les classes séveres, le respect d’'une dunéksdtion de projet de 100 ans demande a la fois u
enrobage fort et un béton performant.

= Les classes indiguées ne tiennent pas compte tlsgsid'entretien de 'ouvrage et de ses
équipements. Ainsi I'évacuation des eaux doitlége concue et entretenue durant toute la durée
d’utilisation de l'ouvrage, et le défaut d'entretree doit pas étre pris en compte a la conception, e
surclassant le niveau d'agressivité de I'environméme

Conserver I'ensemble des classes correspondant adiférents risques de corrosion et d’attaques

= La conséguence de chaque classe differe en sésg€loie que I'on considéere les armatures /
I'enrobage ou la composition du béton (pas de «welaaveloppe »)

= Pour utiliser une approche performantielle dans descomplexes et/ou séveres, il est nécessaire de
conserver I'ensemble de I'analyse « multi-criteres »

L’'application du nouveau contexte normatif conduita poser en amont les questions associées a la
durabilité attendue. Il faut anticiper les conditions d’environnement et d’exploitation de

I'ouvrage, ce qui peut entrainer des itérations edes choix du meilleur compromis entre
alternatives.
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LES CLASSES D'EXPOSITION

CONCLUSIONS

Les environnements les plus séveres restent ceagmavant dans la reglementation francaise
antérieure et validés par le retour d’expérience :

= Zones de marnage et soumises aux embruns
= Zones soumises au gel et a des projections frequdeptsels de déverglacage.
Pour ces environnements, les classes (et les s induites) sont plus séveres.

Il faut, lors de la conception de I'ouvrage :
= anticiper I'’environnement futur et I'exploitatior dfouvrage

= se laisser la possibilité d'itérations sur les mgy&obtenir la durabilité (revétement, type
d’armatures, optimisation de I’enrobage, résistatdadicateurs de durabilité du béton,
mesures additionnelles...).

L’explicitation des classes d’exposition et des amemes de vieillissement associés et de la
durée d'utilisation de projet, contribue a yrese de conscience des enjeux patrimoniaux et
financiers (codt global), et contribue a uapproche responsable de la constructian
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LES CLASSES D'EXPOSITION

GUIDES POUR LE CHOIX DES CLASSES D’EXPOSITION

Groupe de travail déEcole Francaise du Béetonpour mettre au point des guides
destinés a faciliter le choix des classes d’expmsitiour differentes catégories
d’ouvrages.

O Pilotage : Henri Thonier —- EGF-BTP
O Membres représentant
= "administration : LCPC / CETMEF/ CETU
= les bureaux de contréle : SOCOTEC/ APAVE
= les fédérations professionnelles : FFB/ FNTP / EBEJlR / UMGO
= les entreprises :
= |les organismes techniques professionnels : CIMBETOHRRIB
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LES CLASSES D’EXPOSITION

GUIDES POUR LE CHOIX DES CLASSES D’EXPOSITION

CLASSES

D'’EXPOSITION A

SPECIFIER POUR

CHAQUE PARTIE

>  D'OUVRAGE D'UN
OUVRAGE DANS SON

SITE D'IMPLANTATION
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LES CLASSES D'EXPOSITION

GUIDES POUR LE CHOIX DES CLASSES D’EXPOSITION

DIVERSES CATEGORIES D'OUVRAGES

“ OUVRAGES D’'ART

< OUVRAGES MARITIMES

% OUVRAGES FLUVIAUX

% OUVRAGES D’EQUIPEMENTS DE LA ROUTE ET CHAUSSEE
“ TUNNELS ROUTIERS

< OUVRAGES DIVERS DE GENIE CIVIL

< BATIMENTS
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LES CLASSES D'EXPOSITION

GUIDES POUR LE CHOIX DES CLASSES D’EXPOSITION

DECOUPAGE DE LA FRANCE EN 4 ZONES GEOGRAPHIQUES

< OUVRAGES EN MER ou & MOINS DE 100 m DE LA COTE (FRDDE MER)

< OUVRAGES SITUES a MOINS DE 1000 m DE LA COTE (BORIEMER)

<+ OUVRAGES A L'INTERIEUR DES TERRES EN ZONE DE GEL FAIE OU MODERE

<+ OUVRAGES A L'INTERIEUR DES TERRES EN ZONE DE GEL SERE
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LES CLASSES D'EXPOSITION

GUIDES POUR LE CHOIX DES CLASSES D’EXPOSITION

OUVRAGES D’ART : DECOMPOSITION EN PARTIES D’OUVRAGE

“* FONDATIONS : pieux, barrettes, puits marocains, aégs, radiers...

“ APPUIS : chevétres sur pieux, chevétres sur pldses, vodtes...

* TABLIER : poutres, hourdis, dalles, caissons, trage de ponts cadres

< EQUIPEMENTS et SUPERSTRUCTURES : corniches, loregid’ancrage,
massifs d’ancrage...
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LES CLASSES D'EXPOSITION

SYNTHESE : EXEMPLE DE TABLEAU D’AIDE AU CHOIX DES
CLASSES D’EXPOSITION (GUIDES LCPC-EFB)

Tableau 2— Ouvrages d'art situés a moins de 1 km de la c¢
(ou jusqu'a 5 km de la cbte, suivant la topographig@articuliere)
lorsque les parties aériennes de ces ouvrages serposées a un air véhiculant du sel marin, mais pairectement aux embruns

Parties d'ouvrage [ xc [ xs ] XD [ XF [ XA
| | salage peu fréquent*| salage fréquent* | salage peu fréquent*| salage fréquent* [
fondations (pieux, barrettes, puits marocains, bésade blocage, semelles, radiers
fondations de tous types entierement immergéeigev | XC1 XS2 - - - - selon analyse sol et eau
ou eau saumatre ou marée)
fondations de tous types en zone de marnage @ioier XC4 XS3 - - XF1 XF1 selon analyse sol et eau
eau saumatre ou marée)
fondations profondes enterrées hors eau X@¢2 - dieaxposition XD, ou XD2 selon - - selon analyse sol et eau
salage et distance de la voie franch|e
fondations superficielles non immergées (particeaée) XC4 XS1 - XD1 ou XD3 selon salage et distade] XF1 XF1, XF2 si trés exposé aux sgls -
la voie franchie
fondations superficielles non immergées (partierée) XC2 - - pas d'exposition XD, ou XD2 selo - - selon analyse sol et eau
salage et distance de la voie franch|e
appuis (chevétres sur pieux, piles, chevétres slesp piédroits, culées y compris murs en retour. parties d’ouvrages en contact avec le terrain, tesl
parties immergées (riviére ou eau saumatre ou fnarégd XC1 XS2 - - - - selon analyse sol et eau
parties en zone de marnage (riviere ou eau saumiatre| XC4 XS3 - - XF1 XF1 selon analyse sol et eau
marée)
parties enterrées XC2 - - pas d'exposition XD, ou XD2 selon| - - selon analyse sol et eau
salage et distance de la voie franchle
parties a l'air libre XC4 XS1 - XD1 ou XD3 selon salage et distance de XF1 XF1, XF2 sitres exposé aux sgls -
la voie franchie
faces intérieures des piles ou culées creuses XCc3 - - - XF1 XF1 -
dalles de transition XCc2 - - XD2 XF1 XF2 -
tablier (poutres, hourdis, dalles, caissons, trases de ponts cadres, entretoises)
face supérieure du hourdis protégée par I'étarehéit XC3 - - - XF1 XF1 -
faces extérieures XC4 XS1 - XD1 ou XD3 selon salage et distance de XF1 XF1 ou XF2 selon salage et -
la voie franchie distance de la voie franchie
faces intérieures des caissons XCB - - - XF1 XF1 -
équipements et superstructures
corniches XC4 XS1 - XD1 ou XD3 selon salage XF1 XF2 -
solins de joints de dilatation XC4 XS1 - XD3 XF1 XF -
contre-corniches et longrines d'ancrage de bardere XC4 XS1 - XD3 XF1 XF2 -
sécurité (non revétues)
barrieres de sécurité en béton, garde-corps, écrans XC4 XS1 - XD3 XF1 XF2 -
acoustiques
massifs d'ancrage (non revétus) des candélabresyiR®| XC4 XS1 - XD3 XF1 XF2 -
panneaux de signalisation
corniches-caniveaux XC4 XS1 - XD3 XF1 XF2 -

* 'appréciation du salage se référe le cas éch@tmvoie franchie, sauf:

- pour les dalles de transition, solins de joiredddatation, barrieres de sécurité, longrinesat@ge, massifs d'ancrage d'équipements et gargs-earbéton ol on l'apprécie par rapport a la poitgte,

- pour les corniches et corniches caniveaux otapptécie a la fois par rapport a la voie porté&eletvoie franchie.

Le salage est considéré comme « peu fréquent guers moyenne annuelle du nombre de jours deesalstgmée sur les 10 derniéres années est inférdelif, « tres fréquent » lorsqu’elle est supéeieurégale a 30, et « fréquent »

entre ces deux cas. En application de la norme NA#92-2 et de son annexe nationale, les partigsienres d'ouvrages situées a moins de 6 m (hael=ment ou verticalement) d'une chaussée satdeéuuutées (trés) exposées 45
aux projections de sels de déverglacage. Quellesajida fréquence de salage des routes et lagémgraphique, certaines parties peuvent ne pasxisées, on considérera alors la colonne « spigééquent ».

RENNES 21/10/2010, Patrick Guiraud, CIMBETON



LES CLASSES D'EXPOSITION

GUIDES POUR LE CHOIX DES CLASSES D’EXPOSITION

OUVRAGES MARITIMES : DECOMPOSITION EN PARTIES D'OUV RAGE

% OUVRAGES PORTUAIRES ET DIGUE
» Parties communes a différents types d’ouvrages

« Quai sur pieux * Ecluse

* Duc d’Albe e Forme de radoub
» Quai caissons préfabriqués * Digues

* Quai blocs e Quai paroi moulée

< OUVRAGES COTIERS ET AUTRES OUVRAGES A LA MER
» Ouvrages de défense contre la mer et protectidittokal
» Quvrages en mer : eoliennes, phares
« Structures flottantes, ouvrages off-shore

* Ouvrages de prise et rejet d’eau, eémissaires 46
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LES CLASSES D'EXPOSITION

GUIDES POUR LE CHOIX DES CLASSES D’EXPOSITION

OUVRAGES FLUVIAUX : DECOMPOSITION EN PARTIES D'OUVR AGE

% GENIE CIVIL DE BARRAGE DE NAVIGATION

< ECLUSE

< GENIE CIVIL DE PONT CANAL ET PONT MOBILE

< TUNNEL FLUVIAL

< BARRAGE RESERVOIR

% SECTION COURANTE DE BERGE / DIGUE DE CANAL
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LES CLASSES D'EXPOSITION

GUIDES POUR LE CHOIX DES CLASSES D’EXPOSITION

OUVRAGES D’EQUIPEMENTS DE LA ROUTE : DECOMPOSITION EN
PARTIES D'OUVRAGE

< DISPOSITIFS DE SECURITE

< CHAUSSEES ET TROTTOIRS EN BETON

% OUVRAGES D’'ASSAINISSEMENT ROUTIER
<+ ECRANS ACOUSTIQUES
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LES CLASSES D'EXPOSITION

GUIDES POUR LE CHOIX DES CLASSES D’EXPOSITION

TUNNELS ROUTIERS : DECOMPOSITION EN PARTIES D'OUVRA GE

< SOUTENEMENT ET REVETEMENT EN TUNNEL
» Intrados
» Extrados
» Voussoirs préfabriqués

** FONDATIONS ET RADIER

* PLATEFORME

<+ REVETEMENT EN GALERIES NON CIRCULEES
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LES CLASSES D'EXPOSITION

GUIDES POUR LE CHOIX DES CLASSES D’EXPOSITION

OUVRAGES DIVERS DE GENIE CIVIL : DECOMPOSITION EN
PARTIES D'OUVRAGE

“ FONDATIONS
" pieux
" micropieux
= parois moulées
= radiers
% SUPERSTRUCTURES

d’OUVRAGES DE GENIE CIVIL, de MURS ET d’OUVRAGES DE
SOUTENEMENT, dOUVRAGES HYDRAULIQUES, de PRODUCTION
d’ENERGIE, de SILOS ET de RESERVOIRS.
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LES CLASSES D'EXPOSITION

GUIDES POUR LE CHOIX DES CLASSES D’EXPOSITION

BATIMENTS : DECOMPOSITION EN PARTIES D'OUVRAGE

s SUPERSTRUCTURES : locaux, murs extérieurs, balcmitsires terrasse....
* INFRASTRUCTURES : vides sanitaires, sous-sol, loreyt.
+ PARKING OUVERT
< PARKING ENTERRE OU FERME
» PISCINE
OUVRAGE EN BETON COULE EN PLACE

OUVRAGE CONSTITUE DE PRODUITS PREFABRIQUES EN BETON
51
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L’APPROCHE PERFORMANTIELLE : Une démarche innovante pour construire et gérer des structures durables en béton

PRESCRIPTION DES CIMENTS
ET DES BETONS

Patrick GUIRAUD, CIMbéton
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PRESCRIPTION DES CIMENTS ET DES BETONS
]

Un nouveau contexte normatif et réglementaire encadre désormais la
prescription des ciments et des bétons et I'utilisation du matériau BETON.

Toutes les normes constituent un ensemble de textes COHERENT,
HOMOGENE et COMPLET.

Cette évolution s’inscrit dans une LOGIQUE de PROGRES visant a optimiser :
- LA QUALITE DES BETONS,
- LA DURABILITE DES OUVRAGES.
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PRESCRIPTION DES CIMENTS ET DES BETONS
]

Il est possible désormais de définir des objectifs de durabilité et de choisir
avec précision les caractéristiqgues du béton, qui sont donc plus completes et
plus précises, en fonction de I'agressivité du milieu dans lequel se trouve
I'ouvrage et d’optimiser ses caractéristigues  afin de les adapter a la durée
d’utilisation souhaitée.

Les connaissances actuelles sur les ciments et les bétons permettent
d’optimiser et d’adapter encore mieux la composition et la formulation des
bétons aux contraintes environnementales auxquelles ils seront soumis, tout
en respectant les criteres de performances mecaniques.

Mais quelles que soient les précautions prises pour adapter et optimiser la
formulation du béton, I'ouvrage ne pourra assurer sa fonction durablement que
si les « regles de I'art » ont été respectées lors de sa fabrication (malaxage
efficace adapté a la formulation, respect des tolérances sur les constituants) et
de sa mise en ceuvre (vibration correcte, cure adaptée, prise en compte des
conditions climatiques lors du bétonnage, retraits maitrisés, respect des
valeurs d’enrobage des armatures, etc.). 54
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PRESCRIPTION DES CIMENTS ET DES BETONS

DESIGNATION D'UN CIMENT COURANT CE+NF CONFORME A LA
NORME NF EN 197-1

Les 2 classes de
résistance a

court terme (2 Caractéristiques
ou 7 jours) complémentaires
RouN PM/ES/CP1/CP2

Famille de Nature des constituants

ciment courant autres que le clinker

v v v v

CEMII/A-LL32,5R CE CP2 NF
f t 4 t

Les classes de Les 3 classes de Notation Notation NF
composition résistance courante CE précisant que ce
(les lettres A/B ou C (28 jours) ciment est certifié
précisent la teneur en 32,5/425/52,5 conforme a la
clinker) marque NF

L/LL (CALCAIRE) — S (LAITIER DE HAUT FOURNEAU) — D (JMEES DE SILICE) — V (CENDRES
SILICEUSES) — W (CENDRES CALCIQUES) — Z (POUZZOLANES) (SCHISTES CALCINES)
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PRESCRIPTION DES CIMENTS ET DES BETONS

SPECIFICATION DES BETONS A PROPRIETEES SPECIFIEES : BPS

= LA SPECIFICATION DOIT COMPRENDRE

v EXIGENCE de CONFORMITE ala NF EN 206-1
CLASSE de RESISTANCE en COMPRESSION
CLASSE D’EXPOSITION

DIMENSION MAXIMALE NOMINALE des GRANULATS
CLASSE de TENEUR en CHLORURE

CLASSE de CONSISTANCE

NN

" EXIGENCES COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES

v TYPES ou CLASSES PARTICULIERES de CIMENTS

v TYPES ou CLASSES PARTICULIERES de GRANULATS (aledaction ...)
v' RESISTANCE A LA TRACTION PAR FENDAGE

v TENEUR EN AIR (résistance au gel/dégel...)

v DEGAGEMENT DE CHALEUR AU COURS DE L'HYDRATATION 56
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PRESCRIPTION DES CIMENTS ET DES BETONS
]

VALEURS LIMITES APPLICABLES EN FRANCE A LA COMPOSITI ON ET AUX
PROPRIETES DES BETONS CONFORMES A LA NORME NF EN 2®-1

La norme fixe dans une annexe informative les valémites spécifiées applicables a la composition
du béton en fonction de chaque classe d’exposition.

L’Annexe Nationale compléte ces dispositions par \weurs limites applicables en France et rend
celles-ci normatives dans deux tableaux

NA.F.1: BETON BPE, BETON de CHANTIER, BETON PREFA
(produits structuraux autres que les blocs)
NA.F.2 : BETON PREFA (produits structuraux autres que les blocs)

= VALEURS LIMITES
- Rapport maximal eau efficace / Liant équivalent,
- Classe de résistance minimale
- Teneur minimale en liant équivalent (ou absorption d’seximale pour NA.F.2),
- Teneur minimale en air dans le béton, le cas échéant
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PRESCRIPTION DES CIMENTS ET DES BETONS

REGLE FRANCAISE DU COEFFICIENT K

= E/C = Eeff/Ciment + k . Addition
= Liant équivalent = ciment + k . Addition

= Valeurs du coefficient K (NF EN 206-1)

v Cendres volantes : de 0,40 a 0,60
v Fumées de silice : 2,00 ou 1,00
v’ Laitier moulu : 0,90

v Additions calcaires : 0,25

v Additions siliceuses : 0,25

Nota : L'utilisation des additions suppose gu’elles sbieonformes aux normes qui les couvrent.
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PRESCRIPTION DES CIMENTS ET DES BETONS

NA.F.1: VALEURS LIMITES APPLICABLES EN FRANCE POUR LA COMPOSITION
ET LES PROPRIETES DU BETON EN FONCTION DE LA CLASSE D’EXPOSITION

CLASSES DE XPOSITION
Aucun risque ion indli Corrosion induite par les chlorures .
de corrosion COHOSI(k;n n UI.te Chlorures autres que 'eal Attaque gel / dégel hi Enwronnements i
SR par carbonatation Eau de mer do mer chimiquement agressifs
X0 XC1 XC2 | XC3 | XC4 | XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XAl XA2 XA3
Rapport
Eeff/liant éq. - 0,65 0,55 0,50 0,55 0,50 0,60 0,55 0,55 0,45 0,55 0,50 0,45
maximal
Classe de
résistance - C20/25 - o i C30/37 | C35/45 E C30/37 | C35/45| C25/30 | C25/30 | C30/37 | C30/37 | C30/37 | C35/45] C40/50
minimale c % | % %
Teneur mini S ’g 'g N ’S
en liant éq 150 260 3 0 ¢ Q 330 350 ¢ 330 350 280 300 315 340 330 350 385
(kg/n) gl &g | g
Teneur £ 3 | & § 5
minimale en ke g |z k=2 - = 4 4 4 2
air (%) o o | 3 @ 3
Cendres & & & % =
0,30 0,30 = = = = 0,15 0,15 = 0,15 0,15 0,30 0,30 0,30 0,15 0,30 0,30 0,00
volantes (*) g ~aEa g " \g
;‘dg;e(e? iz 0,10 o0 | 2| 2|2 3| o010 | o0 | 2| 010 | 010 | 010 | 010 | 010 | 010 | 010 | 010 | 010
0 0 0 IS 0
Laitier > > > > >
0,30 0,30 Q Qo Q@ 0,15 0,15 Q 0,15 0,15 0,30 0,30 0,30 0,15 0,30 0,30 0,00
moulu (¥) g @ T T
Addition = | & =
calcaire () 0,25 0,25 0,05 0,05 0,05 0,05 0,25 0,25 0,25 0,05 0,00 0,00 0,00
gﬁggijosl *) 0,20 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20 0,20 0,05 0,00 0,00 0,00
Nature du PM PM i i ) i ) ) i )
ciment

(*) Rapport maximal A/A+C
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PRESCRIPTION DES CIMENTS ET DES BETONS

DESIGNATION D'UN BPS CONFORME A LA NORME NF EN 206-1

BPS NF EN 206-1 C30/37 XC1/XF2 (F) Dmax?22,4 S3 CLO0,40

Granularité Classe de teneur en
chlorures

Classe

d’exposition Classe de
consistance

compression :

fck

Classe de résistance a I'a

30 / fck,, 37

NF EN 206-1
|

cyl
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PRESCRIPTION DES CIMENTS ET DES BETONS

SYNTHESE DU CONTEXTE NORMATIF EUROPEEN

STRUCTURES EN
BETON

T A

NORMES ET DOCUMENTS
NORMES DE NORMES D'’EXECUTION
DIMENSIONNEMEN D’'ESSAIS
T - Sur béton frais _
- Fascicule 65
NF EN 12350 _ :
EUROCODE 0 ) . -Autres fgsmcules du CCTG puis EN 13670-1
- Sur béton durci (exécution des structures en béton)
Y NF EN 12390 -NF P 18-201 (DTU 21)
EUROCODE 1
l - Autres DTU
<4+—PD +
EUROCODE 2  E— NORME BETON ‘
NF EN 206-1
T FASCICULES DE
RECOMMANDATIONS

NORMES SUR LES CONSTITUANTS
CIMENTS / GRANULATS / ADJUVANTS...

-Alcali-réaction

- Gel / dégel 61

RENNES 21/10/2010, Patrick Guiraud, CIMBETON



PRESCRIPTION DES CIMENTS ET DES BETONS

EXIGENCES A PRENDRE EN COMPTE POUR LE CHOIX DU CIMEN T

Au niveau
de la conceptio

DUREE D’UTILISATION DE L’'OUVRAGE

AU niveau
de la réalisatio

EXIGENCES LIEES AUX PERFORMANCES
DU BETON DURCI

CATEGORIE D'OUVRAGE

GEOMETRIE ET FORMES
DES PARTIES D’'OUVRAGE

EXIGENCES LIEES AUX
CARACTERISTIQUES DU BETON FRAIS

EXIGENCES ESTHETIQUES

EXIGENCES LIEES AUX CONDITIONS
DE FABRICATION ET DE TRANSPORT
DU BETON

RENNES 21/10/2010, Patrick Guiraud, CIMBETON

EXIGENCES LIEES AUX TECHNIQUES DE
CONSTRUCTION ET AUX
METHODES DE COULAGE




PRESCRIPTION DES CIMENTS ET DES BETONS

SYNOPTIQUE DE LA DEMARCHE A SUIVRE POUR LA PRESCRIP TION
DES CIMENTS POUR DES CONSTRUCTIONS DURABLES 1/3

DECOMPOSITION DE L'OUVRAGE
EN PARTIES D’OUVRAGE

v v

v

PARTIE 1 PARTIE 2 PARTIE N

v

'

PRISE EN COMPTE DES ACTIONS
DUES A L'ENVIRONNEMENT
PAR PARTIE D’OUVRAGE

XO
XC
XD
XS
XF
XA
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PRESCRIPTION DES CIMENTS ET DES BETONS

SYNOPTIQUE DE LA DEMARCHE A SUIVRE POUR LA PRESCRIP TION
DES CIMENTS POUR DES CONSTRUCTIONS DURABLES 2/3

PRISE EN COMPTE
DES PRINCIPES DE PREVENTION

RENNES 21/10/2010, Patrick Guiraud, CIMBETON _




PRESCRIPTION DES CIMENTS ET DES BETONS

SYNOPTIQUE DE LA DEMARCHE A SUIVRE POUR LA PRESCRIP TION
DES CIMENTS POUR DES CONSTRUCTIONS DURABLES 3/3

PRISE EN COMPTE q FORME
DES CONTRAINTES ESTHETIQUES$ TEINTE
TEXTURE

PRISE EN COMPTE
DES CONTRAINTES >
DE REALISATION

PRISE EN COMPTE DU CONCEPT >
DE DEVELOPPEMENT DURABLE
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PRESCRIPTION DES CIMENTS ET DES BETONS

e Solutions béton Prescription

des ciments pour

Construction moderne - des ouvrages durables e gue

de qualité des hétons pA7

—> Constituantsason p.16

LES QUVRAGES EN BETON DISPOSENT DESORMAIS D'UN ENSEMBLE

]
O l IV r a e S d a rt DE TEXTES NORMATIFS TRES COMPLET, CONSTITUE DE NORMES
‘E) Classes dexposition p.18

EUROPEENNES ET DE RECOMMANDATIONS TECHNIQUES FRANGAISES.

CET ENSEMBLE DE DOCUMENTS COUVRE LE DIMENSIONNEMENT

- Prescription pi

des ciments pour des ouvrages durables

DES OUVRAGES EN BETON (AVEC LES EUROCODES), LES CONSTITUANTS
210) BéTON, LE BETON ET EN PARTICULIER SA DURABILITE, AINS| QUE
LA REALISATION DE L'OUVRAGE.

- Recommandations
LA DETERMINATION DU CIMENT ADAPTE DOIT DONC FAIRE L'OBJET pourtamaitise deladurabilité desbitons |
TRES SOUVENT D'UNE ANALYSE MULTICRITERE PRIVILEGIANT
EN PRIORITE LA DURABILITE DE L'OUVRAGE, EN RESPECTANT

LES SPECIFICATIONS LIEES AUX CLASSES D’EXPOSITION, TOUT EN PRENANT

EN COMPTE DE MANIERE PERTINENTE LES EXIGENCES DE MISE

—> Nouvelles exigences

EN EUVRE. pour les maiires d’ouvrages p.21

CONSTRUGTION MODERNE 15
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PRESCRIPTION DES CIMENTS ET DES BETONS
]

T 47

GUIDE DE PRESCRIPTION DES CIME NTS

POUR DES CONSTRUCTIONS DURABLES

) GU|de de preSCrlpthn Cas des bétons coulés en place
des ciments pour des
constructions durables

 Ref: T47
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